
Fog och murbruk vid restaurering 
 När skall man använda:  

 Luftkalkbruk; Hydrauliskt kalkbruk  

KC-bruk; Cementbruk 

 



Att anpassa det nya till det gamla 



Vilka bruk använde man i olika perioder 

i konstruktioner på land och i vatten 

 

Tidsperioder: 

1050 till 1770 

1770 till 1866 

1866 till 1930 



 År 1050- 1770 

Exemplet Borgholm 

 

 

Rena kalkbruk, Gotlandskalk, till dekorativa putser 

Orena subhydrauliska kalker, Ölandskalk, till murning 



Vattenbyggnad 1600 till 1770 



År 1770 till 1866 

 
Det som fanns i den tidigare perioden finns även här.  

Det Svenska Cementet Skövde Gamla Stadshus 
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Vattenbyggnad 1770 till 1866  


